
PPRREEZZZZII  DDII  LLIISSTTIINNOO
DDEEII  PPOOLLIIMMEERRII  IINN  IITTAALLIIAA  ((eeuurroo//ttoonn))

PPRREEZZZZII
AALL  1155//0044//22002211

MMIINN MMAAXX MMIINN MMAAXX

SSCCOOSSTTAAMMEENNTTOO  ((%%))  
SSUU  MMEESSEE  PPRREECCEEDDEENNTTEE

PA 6 2.100 2.200 10,5 10,0
PA 6 (STAMPAGGIO) 2.550 2.650 8,5 8,2
PA 6,6 3.350 3.550 9,8 9,2
PA 6,6 (STAMPAGGIO) 3.950 4.150 8,2 7,8
POLICARBONATO 3.100 3.400 14,8 13,3
LDPE (RESINA BASE) 1.800 1.950 20,0 18,2
LLDPE (BUTENE) 1.640 1.740 22,4 20,8
LLDPE (OTTENE) 1.810 1.910 19,9 18,6
HDPE (STAMPAGGIO) 1.600 1.690 28,0 26,1
HDPE (SOFFIAGGIO) 1.610 1.720 27,8 25,5
HDPE 80 1.905 1.935 15,1 14,8
HDPE 100 1.905 1.935 15,1 14,8
HDPE (FILM) 1.630 1.720 27,3 25,5
HDPE (MONOFILI) 1.570 1.690 23,6 21,6
PET 1.200 1.240 20,0 19,2
PBT 2.200 2.600 7,3 6,1
POM 1.900 2.200 4,4 3,8
PMMA 3.050 3.300 8,9 8,2
PP (OMOPOLIMERO) 1.710 1.890 25,7 22,7
PP (COPOLIMERO ETEROFASICO) 1.780 1.960 24,5 21,7
PP (COPOLIMERO RANDOM) 1.870 2.040 23,0 20,7
PS (CRISTALLO) 1.800 1.920 35,3 32,4
PS (ANTIURTO) 1.880 2.000 33,3 31,6
PS (ESPANDIBILE) 1.085 2.195 -32,8 27,2
PVC (SOSPENSIONE) 1.255 1.400 15,7 13,8
PVC (EMULSIONE PER PASTE) 1.510 1.710 0,0 0,0
PVC (ACETATO COPOLIMERO 90/10) 1.440 1.590 11,6 10,4
SAN 2.360 2.530 14,6 13,5
ABS (STAMPAGGIO) 2.700 2.900 17,4 16,0
ABS (ESTRUSIONE) 2.740 2.940 17,1 15,7
RESINA POLIESTERE ISOFTALICA N.D. N.D. N.D. N.D.
RESINA POLIESTERE ORTOFTALICA N.D. N.D. N.D. N.D.
RPET (CLEAR AZZURRO-SCAGLIE) 1.050 1.090 29,6 14,7
LDPE (GRANULO PER FILM COLORATO) 700 850 18,6 18,1
PP OMOPOLIMERO (GRANULO NERO) 800 850 6,7 6,3
PP COPOLIMERO (GRANULO NERO) 870 920 17,6 16,5
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